ESAB - OK 48 oo SFA/AWS A 5.1: E7018
== - ENISO2560-A: E424B42H5

Pouzitie: Obal: bazicky
NajrozsirenejSia OK bazicka elektréda na zvaranie nele-

govanych a nizkolegovanych oceli, najm& tried Teplota presusania: 350°C/2h
P235/5235 az P420/S420 a i. Pouzitelna na vSetky polo-

hy zvarania okrem polohy zvislej zhora nadol. Obal so Zvaraci prud: =(+)
znizenou navihavostou dava huzevnaty zvarovy kov
odolny proti praskavosti a s nizkym obsahom vodika. Obsah difuzneho vodika: < 5ml/100g zvar. kovu

Klasifikacia/certifikacia: Polohy zvarania: E E IE [ﬂj c

CE EN 13479

GL 3YH5
ABS 3YH5

LR 3, 3YH5
BV 3YH5

RS 3YH5

DB 10.039.12
TOV 00690
DNV 3YH5
Dalsie: PRS

Typické chemické zloZenie Cistého zvarového kovu:

c Si Mn
0,06 0,50 1,20

Typické mechanické hodnoty ¢istého zvarového kovu:

Podmienky Stav Rn ReL As KV (J)°C
MPa MPa % 20 | -40
so | Tz0 | 540 | 445 | 29 | 140 | 70
TZ 0 - stav po zvareni
Vykonové parametre:
Priemer Dizka Prud Napétie | Vytaznost| Doba Podiel (ks/kg Vykon
horenia | zv. kovu | zv. kovu) havar.
(mm) (mm) (A) V) (%) (s) (%) (kg/h)
1,6 300 30-55 22 127 50 0,59 192 0,38
2,0 300 50 - 80 24 123 50 0,63 119 0,60
2,5 350 80 - 110 23 130 56 0,65 62,5 1,00
3,2 450 90 - 140 23 119 76 0,64 32,3 1,50
4,0 450 125 -210 26 123 86 0,67 20,5 2,10
5,0 450 200 - 260 23 121 102 0,69 13,5 2,60
6,0 450 220 - 340 23 117 102 0,72 9,6 3,70
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